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广东博顺带业有限公司广东博顺带业有限公司广东博顺带业有限公司广东博顺带业有限公司  

广东省惠州市博罗县杨侨镇十二岭办事处通站路边   

 

样品样品样品样品描述描述描述描述: PVC 输送带     

SGS 参考号参考号参考号参考号: 15945661    

型号型号型号型号/货号货号货号货号: /     

以上测试样品数据和信息为客户提供并确认，SGS 不对这些数据和信息的真实性、完整性以及由此引发

的结果和/或结论的有效性负责。检测结果适用于收到的样品。     

******************   

测试要求测试要求测试要求测试要求:  

ISO 340:2013 传送带- 实验室环境测试条件下的防火特性– 测试方法和要求。 

测试结果测试结果测试结果测试结果:  --- 参见数据附表 --- 

结论结论结论结论: 根据测试结果，无覆盖层的样品满足满足满足满足ISO 340:2013标准要求。 

测试持续时间测试持续时间测试持续时间测试持续时间:  

样品收到日期 : 2022 年 4 月 22 日  

测试执行时间 : 2022 年 4 月 22 日 至 2022 年 4 月 27 日  

 

通标标准技术服务有限公司安吉分公司  
授权代表签署 

 

 

 

 

邹石龙 
授权签字人  
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I. 测试方法测试方法测试方法测试方法 

该测试是参照标准 ISO 340:2013 传送带- 实验室环境测试条件下的防火特性– 测试方法和要求。 

II. 样品信息样品信息样品信息样品信息 

样品描述 / 颜色 PVC 输送带（客户提供）/ 黑色     

试样尺寸  长度: 200mm；宽度: 25mm；厚度: 1mm    

预处理预处理预处理预处理:  

测试前，样品应按照ISO 18573在温度为(23 ± 2) °C和相对湿度为(50 ± 5) %的条件下调节至恒重。 

III. 测试结果测试结果测试结果测试结果 

无覆盖层的样品 

项目 
纵向 横向 

1 2 3 4 5 6 

样品在移开燃烧头后是否继续燃烧 否 否 否 否 否 否 

续燃时间 (s) 0 0 0 0 0 0 

6次测试的总续燃时间 (s) 0 

火焰是否再次出现 否 否 否 否 否 否 

重燃火焰的持续时间 (s) 0 0 0 0 0 0 

要求要求要求要求: 

1) 续燃时间(移开燃烧头后)  

六次测试的火焰持续时间之和应小于45秒，且单个值不得大于15秒。 

2) 火焰不得再次出现 (开启通风后) 

火焰不得再次出现。 

 

声明声明声明声明: 此符合性声明仅基于本次实验室活动的实际值，未将本次实验室活动的结果不确定度影响计入。 

 

备注备注备注备注: 本报告检测方法不在 CMA 资质认定范围内。检测数据和结果仅供内部参考。    

   接下页… 
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附录照片附录照片附录照片附录照片: 

 
 

此照片仅限于随 SGS 正本报告使用 
 

***报告结束*** 
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